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it System verlegen

skleber

Anwendungsbereiche

= Dispersionsklebstoff fur Béden im In-
nenbereich.

= Zum Verkleben von
- Textilbeldagen mit textilem Ricken
- Textilbeldgen mit synthetischem
Zweitrlicken
- Textilbeldgen mit Juterticken
- Textilbeldagen mit Latex- oder PVC-
Schaumrlicken

Produkteigenschaften

= Sehr emissionsarm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS.

= Mit dem Blauen Engel ausgezeichnet,
weil emissionsarm (RAL UZ 113).

= Losemittelfrei nach TRGS 610;
Giscode D 1.

Lieferform

= 15-kg-Kunststoffeimer
Art.-Nr./EAN-Prifz. 4303/5

- CV-Belagen
- PVC-Belagen mit textilem Vliesri-
cken
- PCI-Dammunterlagen.

= Geeignet fur FuBbodenheizung.

= Geeignet fur die Beanspruchung mit
Stuhlrollen nach DIN EN 12 529.

= Geeignet fur Nassschamponier- und
SprUhextraktionsreinigung.

= Geruchsarm.
= Kurze AblUftezeit.
= Gutes Anzugsvermogen.

schiitzt die

GESUNDHEIT

. PCI Augsburg GmbH .

Werk 1

l Z-155.20-195 |

Emissionsgepruftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsatzen

A brand of

BASF

The Chemical Company
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Materialtechnologische Daten
Materialbasis

Komponenten
Konsistenz

Farbe
Kennzeichnung nach

- Gefahrgutverordnung StraBe, Eisenbahn und Binnenschiff-
fahrt (GGVSEB)

- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

Weitergehende Informationen: siehe Abschnitt Sicherheitshinweise.

Lagerféhigkeit

Anwendungstechnische Daten
Verbrauch

Raum- und Untergrundtemperatur
Auftragsart

Einlegezeit*™*

- bei Textilbelagen

- bei CV-Belagen und PVC-Belagen mit textilem Vliesrlicken
Belastbar nach*

Endklebekraft nach*

*Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verk(rzen, niedrigere Temperaturen verldngern diese Zeiten. Hohere Luftfeuchtigkeit verldngert die angegebe-

nen Zeiten.

** Ist abhdngig von Raumklima, Auftragsstérke und Saugféhigkeit des Untergrunds. Bei dichten Untergriinden und niedrigen Temperaturen bzw. sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann sich

die Abliiftezeit betrédchtlich verlangern.

Spachtelzahnung A1

Spachtelzahnung B1

Saugfahige mineralische Boden.

Mineralische PCI-Spachtelmassen.

Acrylat-Dispersion harzmaodifiziert, mineralische Fullstoffe, Addi-

tive, Konservierungsmittel
1-komponentig

pastds

weil

kein Gefahrgut

kein kennzeichnungspflichtiges Produkt

mind. 9 Monate; trocken, frostfrei, nicht dauerhaft tber + 30 °C

lagern

ca. 250 bis 500 g/m?
+ 15 °C bis + 25 °C

einseitig auf den verlegereifen Untergrund, je nach Be-
lagsriicken Spachtelzahnung nach TKB (siehe Abb.)

B 1 oder B 2 bei Textilbelagen,

A 1 oder A 2 bei CV-Belagen und PVC-Belagen mit textilem
Vliesrticken,

A 2 oder B 1 bei PCI-Dammunterlagen verwenden

ca. 5 bis 15 Minuten nach dem Auftragen des Klebstoffes
ca. 10 bis 25 Minuten nach dem Auftragen des Klebstoffes
ca. 24 Stunden

ca. 72 Stunden

Spachtelzahnung A2

Spachtelzahnung B2

PCl-Dammunterlagen.
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Untergrundvorbehandlung

Es gelten die Anforderungen der

DIN 18 365.

Der Untergrund muss verlegereif,
sauber, trocken, rissefrei, fest, tragfa-
hig und eben sein. Er muss frei von
Anstrichen und sonstigen haftungs-

Verarbeitung von OKL 300

Objekt-Belagskleber OKL 300 vor
Gebrauch gut umrihren und mit einer
geeigneten Zahnspachtel gleichmaBig
auf den Untergrund auftragen.
Textilbelage: Belage innerhalb der
Einlegezeit von 5 bis 15 Minuten nach

stérenden Ruckstanden sein. Er darf
nicht absanden.

Untergrund falls erforderlich anschlei-
fen, grindlich mit einem leistungsfahi-
gen Industriestaubsauger absaugen
und im Regelfall - bei CV-Belagen

ten lassen (abh&ngig von Raumklima,
Auftragsstarke und Saugfahigkeit des
Untergrunds). Bei dichten Untergriin-

den und niedrigen Temperaturen bzw.
sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann sich

die Abluftezeit betrachtlich verlan-

dem Auftragen des Klegstoffs einle-
gen und anreiben oder anwalzen. Ca.
20 Minuten nach dem Einlegen sind
die Belage - insbesondere starre Be-
l&ge - nochmals anzureiben oder
nachzuwalzen.

CV-Belage und PVC-Belage mit
textilem Vliesricken: Klebstoff nach
dem Auftragen ca. 10 Minuten ablUf-

Bitte beachten Sie

Direkte Sonneneinstrahlung bzw.
starke Warmeeinwirkung auf den ver-
klebten Belag innerhalb der ersten 72
Stunden nach der Verlegung ist zu
vermeiden.

OKL 300 ist nicht geeignet fur die
Verlegung von Nadelvliesbelagen. In

Sicherheitshinweise

FUr Kinder unzugénglich aufbewahren.
Wéhrend der Verarbeitung und Trock-
nung fur grindliche Beltftung sorgen.
Essen, Trinken und Rauchen wéahrend

gern. Die Einlegezeit betragt ca. 10
bis 25 Minuten nach dem Auftragen
des Klebstoffs. Nach dem Einlegen
Belag sorgféltig andrtcken bzw. an-
reiben. Gegebenenfalls nach ca. 20
Minuten nochmals nachwalzen.

Beim Einlegen ist auf eine vollflachige
Benetzung der Belagsrtickseite mit
Klebstoff zu achten.

diesem Fall ist Textil-Belagskleber
TKL 315 einzusetzen.

Vor dem Verkleben von CV-Belagen
und PVC-Belagen mit textilem Vlies-
ricken auf PCl-Dammunterlagen ist
die bereits eingebaute Dammunter-
lage DU 903 bzw. DU 905 mit Disper-

der Verarbeitung des Produktes vermei-
den. Bei Bertihrung mit den Augen oder
der Haut sofort grindlich mit Wasser
abspulen.

Objekt-Belagskleber OKL 300

und PVC-Belagen mit textilem
Vliesriicken zwingend - mit den ge-
eigneten PCI-Produkten grundieren
und mindestens 2 mm dick spach-
teln.

Werkzeuge unmittelbar nach Ge-
brauch mit Wasser reinigen. Verunrei-
nigte Beldge sofort mit Wasser oder
mit Teppichreiniger (Textiloelage) reini-
gen.

Die speziellen Verlegeanleitungen
der jeweiligen Belagshersteller
sind auf jeden Fall genau zu be-
achten.

sions-Spachtelmasse DIS 44 abzu-
spachteln. Auf diesem nicht saugen-
den Untergrund muB der Klebstoff
betrachtlich langer abliften, um eine
mogliche Blasenbildung im Oberbe-
lag zu vermeiden.

Produkt enthalt Isothiazolinone.
Informationen fur Allergiker unter

Telefon-Nr. +49 (821) 5901-380.

Weitere Informationen kénnen dem PCI-
Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.



Technisches Merkblatt 51, Stand Marz 2014

Entsorgung von Produktresten

Produkt/Materialreste nicht in die Kana-
lisation, Gewasser oder Erdreich gelan-
gen lassen. Ausgehartete Materialreste
kdénnen als Baustellen- bzw. Gewerbe-

abfall entsorgt werden. Nicht ausgehéar-

tete Materialreste mit und ohne Verpa-

ckung sind unter der EAK-AbfallschlUs-
sel-Nr. 080410 unter Bertcksichtigung
der lokalen Entsorgungsvorschriften zu
entsorgen.

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

Nur restentleerte Gebinde zum Recyc-
ling geben.

Restlos entleerte PCl-Verkaufsverpa-
ckungen kénnen entsprechend dem
aufgedruckten Symbol auf der Verpa-
ckung bei DSD entsorgt werden. Sor-

tier- und Erfassungskriterien sowie aktu-
elle Adressen lhrer regionalen Entsor-
gungspartner erhalten Sie unter der
Fax-Nr. (08 21) 59 01-420 oder im In-
ternet unter www.pci-augsburg.eu/pro-
dukte/entsorgung/verpackungen.html.

Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektbera-
tung heranziehen. Weitere Unterlagen
bitte bei den Technischen PCI-Bera-

Telefonischer PCI-
Beratungsservice
fir anwendungs-
technische Fragen:

+49(821) 59 01-171

Oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH

Fax  +49 (8 21) 59 01-419

PCI Augsburg GmbH, Werk Hamm

Fax  +49 (23 88) 3 49-252

PCI Augsburg GmbH, Werk Wittenberg
Fax +49 (34 91) 6 58-263

tungszentralen in Augsburg, Hamm,
Wittenberg, in Osterreich und in der
Schweiz anfordern.

PCI Augsburg GmbH 150 14001
Piccardstr. 11 - 86159 Augsburg @
Postfach 102247 - 86012 Augsburg A0 B
Tel.  +49(821) 59 01-0 % O
Fax  +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-bodenleger.com

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Osterreich
BiberstraBe 15 - Top 22

1010 Wien

Tel.  +43 (1) 5120 417

Fax  +43 (1) 51 20 427
www.pci-bodenleger.com

PCI Bauprodukte AG

Im Tiergarten 7 - 8055 Zurich

Tel.  +41(58) 958 21 21

Fax  +41 (568) 958 31 22
www.pci-bodenleger.com

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwen-
dungsbereiche unserer Produkte sind sehr unter-
schiedlich. In den Technischen Merkblattern kénnen
wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben.
Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.

Technisches Merkblatt Nr. 51, Ausgabe Mérz 2014. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungliltig;
die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-bodenleger.com

Objekt-Belagskleber OKL 300

Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und
Anwendungsmadglichkeit fiir den vorgesehenen Zweck
zu priifen. Fir Anwendungsfélle, die im Technischen
Merkblatt unter ,Anwendungsbereiche“ nicht ausdriick-
lich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflich-
tet, die technische Beratung der PCI einzuholen.
Verwendet der Verarbeiter das Produkt auBerhalb des
Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne
vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er fiir evtl.
resultierende Schaden. Alle hierin vorliegenden Beschrei-
bungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhéltnisse,
Gewichte u. &. kénnen sich ohne Vorankiindigung
andern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte
Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte
sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom
Empféanger unseres Produktes in eigener Verantwortung
zu beachten. Die Erwahnung von Handelsnamen anderer
Unternehmen ist keine Empfehlung und schlieBt die
Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.
Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaf-
fenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen
keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigen-
schaften oder die Eignung des Produktes flir einen kon-
kreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht
abgeleitet werden. Fir unvollstédndige oder unrichtige
Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei
grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit)
gehaftet; etwaige Anspriiche aus dem Produkthaftungs-
gesetz bleiben unberihrt.



